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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
OBRA: Pavimentacao com pedra basalto irregular
LOCAL: Rodovia EMCF-133 - EMNI-032

Acesso Linha Cairu a BR-282

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a pavimentagdo com pedra basalto irregular da rodovia
acima, numa extensdo de 966,00 m, e largura de 6,00 m, perfazendo um total de 5.796,00 m=2.

TERRAPLENAGEM E PREPARO DO SUB-LEITO

A pavimentagdo com pedras irregulares desta rodovia sera executada sobre o leito original, e
como 0 mesmo se apresenta na maior parte do trecho em condigbes favoraveis para a pavimentacao,
serdo feitos apenas servigos para conformagéo da pista.

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da construgdo do
pavimento. Inicialmente sera feita a marcacédo da terraplenagem conforme o projeto, para em seguida
serem executados 0s servigos necessarios.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda pista, de modo que assuma a
forma determinada pela secéo transversal do projeto. Procede-se, entao, a escarificagdo do material, € 0
seu umedecimento até o teor 6timo de umidade.

A compressao devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada passada
do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde é
impossivel passar-se o compressor, a compressao devera ser executada com soquetes manuais ou
mecanicos. Nas curvas, a compressao devera comegar no bordo interno e progredir até o bordo externo.

Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas, devendo as
saliéncias e reentrancias serem corrigidas.

Sobre o subleito preparado, ndo sera permitido transito, devendo a base e o calgcamento serem
executados o mais rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas.

Onde o subleito ndo apresenta condi¢cbes favoraveis a compactagdo como: baixo suporte,
material saturado, etc..., devera o material existente ser retirado e substituido por material selecionado,
de modo a conseguir-se um bom suporte.

O perfil transversal do subleito devera conformar rampas de 4,0 % (i=0,04) para greide (perfil
longitudinal) de até 3,0 %. Para greide acima de 3,0 % (i=0,03) essa inclinagédo transversal podera ser
reduzida para 3,0 %.

Devera ser executada superelevacao da plataforma da pista em curvas horizontais utilizando-se
a taxa maxima de 4,0 % e comprimento ficticio de transicdo antes do inicio da curva de 30,0 m para
distribuicdo da superelevagéo.

Nos bordos da terraplenagem em cortes deverdo ser executadas valetas de pé de corte, com
laminas de motoniveladora, de modo a dar escoamento as aguas superficiais.

DRENAGEM PLUVIAL

Antes da execugdo da pavimentagédo deverdo ser executados os servigos de drenagem pluvial,
abaixo.
O sentido normal da escavacgao sera sempre de jusante para montante. Quando a coesao do

solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar o desmoronamento.

A reposicao da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente devera
ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagdo, o qual ird sendo
cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaugdes de compactar todo solo até cerca de 60
cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactacao lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra
sera compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual ao diametro externo do tubo acrescido de 60 cm para tubos de
diametro de 40 cm.

Serdo executadas cabeceiras, podendo ser em concreto ou com pedras argamassadas, para
conter o talude natural do solo e melhorar a passagem da agua junto aos tubos.

CORDAO DE PEDRA LATERAL



Apds o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensdes estabelecidas no
projeto, procede-se a abertura das valas longitudinais, localizadas nos bordos da plataforma de
pavimentagdo. As valas laterais serdo abertas manualmente através de picaretas e cortadeira, e o
material resultante de escavagao devera ser depositado na lateral, fora da plataforma de pavimentagéo.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque produzido pelo
apiloamento, podera ser usado o material da prépria vala, que sera por sua vez apiloado. A operacao
devera ser repetida até atingir o nivel desejado. A marcagao da vala sera definida topograficamente,
obedecendo alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

Os corddes deverao ser de pedra com secdo aproximadamente retangular, dimensées minimas
de 0,15 na largura, 0,15 m na altura e 0,25 m no comprimento, apresentando superficie plana no piso
(tanto quanto possivel). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento. Serao
assentados no fundo da vala lateral e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

Em rampas acentuadas recomenda-se a construgdo de corddes transversais, distanciados de 50
a 100 metros, a fim de se obter maior amarragéo das pedras.

CONTENCAO LATERAL

Apos a colocagao dos corddes, obedecendo o alinhamento indicado no projeto, serd executada
a contencao lateral, que consiste na colocacao do solo do préprio local ou proximidades, formando um
triangulo de 0,15 m de altura por 1,0 m de base atras dos corddes, a fim de proteger o mesmo devido a
algum deslocamento transversal. Essa porgdo de solo devera ser compactada através de soquetes
manuais ou através de passagem do rolo compactador quando da fase final da compactacéo da pedra e
devera ser corrigida, de modo que a contengcdo apds concluida coincida com a superficie do
revestimento.

PREPARO DA BASE (Colchao de argila)

Apds a contengdo lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado, um solo
argiloso, ou outro solo coesivo, que atenda as especificagdes minimas para base de solo estabilizado, e
espalhado manualmente, de modo a atingir uma espessura média de 0,15 m.

Esse colchao de solo argiloso, ou outro aprovado, terd a espessura variavel a fim de corrigir
pequenos defeitos do subleito.

ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR

Sobre o colchao de solo preparado, o encarregado fara o piqueteamento das canchas, com
espagamento de 1,0 m, no sentido transversal, e de 5,0 m até 10,0 m, no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nessa marcacdo, o
encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal, e no caso das curvas a superelevacéo.

ApoOs segue-se 0 assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de
forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista, tomando o cuidado para que o espagamento
entre as pedras nao fique maior que 1,0 cm.

As juntas que ficarem maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se
sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

Algumas medidas cautelares deverao ser observadas quanto as dimensdes da pedra irregular
como: - secao de topo circunscrito variando de 0,10 m a 0,20 m; - altura de 0,13 m a 0,17 m; - consumo
médio por m? de 45 a 55 pedras.

REJUNTE DE PEDRA

Apos concluido o assentamento, é espalhada sobre as pedras uma camada de pé de pedra,
com espessura de 1,0 cm, e com auxilio de vassouras, rodos e vassourbes € feita a varredura,
possibilitando desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

COMPACTAGAO DO PAVIMENTO

Logo ap6s a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calcamento devera ser
devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo Tandem de porte médio com
peso minimo de 10,0 t. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e
do bordo interno para o externo nos trechos em curva.



Esta rolagem deve ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de
rolamento, até a completa fixagdo do calgamento, isto €, ndo se observe nenhuma movimentacdo das
pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacao, devera ser
corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adicdo de material no
colchao, e em quantidade suficiente a completa correcéao do defeito verificado.

ApoOs a rolagem final, o pavimento esta apto para receber o trafego.

OBSERVAGOES FINAIS

No que tange aos servigos de calgamento de pedras irregulares propriamente dito, exigem-se 0s
seguintes controles:

a) O pavimento pronto deverd ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensdes e se¢oes
transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;

b) Durante todo o periodo de construgao do pavimento e até o seu acabamento definitivo ndo é
permitido a passagem sobre o0 mesmo de animais e veiculos automotores;

c) A pavimentagdo ndo devera ser executada quando o material do colchdo estiver
excessivamente molhado (saturado);

d) Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificadas as
condi¢des de aplicabilidade;
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